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IZVIESTAJ  Br.54-105-27/23

O ISPITIVANJU KVALITETA BT-Beton kontakt
Strukturalna podloga

I. OPSTI PODACI
NARUCILAC ISPITIVANIJA: »RAJZ« d.o.o. Sarajevo
Garovcei bb, 71 240 Hadziéi

) Bosna i Hercegovina - N
NARUDZBENICA: 003 0d 11.10.2023. g.

NAZIV PROIZVODA: BT-Beton kontakt

PROIZVODAC: »RAJZ« d.o.0. Sarajevo

NAMIJENA PROIZVODA: BT-Beton kontakt namjenjen je za premazivanje svih vrsta
gradevinskih zidnih podloga prije ugradnje masinskih
maltera na betonske povriine

DATUM UZORKOVANJA: 17.10.2023. g. - dostavio Naru¢ilac ispitivanja

SIFRA UZORKA: GM-171023-03

KOLICINA UZORKA: 8 kg B

DATUM ISPITIVANIA: 18.10.-27.10.2023. godine _

ISPITANO PREMA STANDARDIMA: BAS EN 1015-1/2004; BAS EN 12086/2006;
H.C8.209/1989; H.C8.202/1989; H.C8.020/1971;
B.C.8.023/1982

DATUM IZDAVANJA IZVJESTAJA: 27.11.2023.godine

II. REZULTATI ISPITIVANJA

USLOVI
: REZULTATI KVALITETA
OSOBINA ISPITIVANJA STANDARD e —"y
specifilaciji
Boja Crvena vizuelno -
pH vrijednost vodene suspenzije 8,73 H.C8.209 -
Zapreminska masa g/cm’ 1,26 H.C8.202 -
Sadrzaj suhe tvari (105°C) (%) 42,74 H.C8.202 -
Brzina sudenja _
(temp.22 °C, vlaga 60%) Metoda
- prvisloj — 2 mm 45mm Instituta
-drugi sloj o L
Veli¢ina Cestica
- Ostatak na situ 2 mm (%) Nema BAS EN do 2.0
- Ostatak na situ 1 mm (%) Nema 1015-1/2004 RS
- Ostatak na situ 0,5 mm (%) Nema
. = L BAS EN
Koefi t difuzije provodljiv
vodenc pare p(ng/Pa. - 1) 1297 1208612006 .
s l G.82.815
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L. ZAKLJUCAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja — boje, pH vrijednosti, zapreminske mase, sadrzaja

suhe tvari, brzine suSenja slojeva, veli¢ine estica i difuzije provodljivosti vodene pare

zakljuduije se

da navedeni proizvod »BT-Beton kontakt« strukturalna podloga za ujednadavanje i pojadanje
vezivanja razli¢itog materijala na betonskim unutra¥njim povrS§inama, namjenjen za
premazivanje svih vrsta gradevinskih zidnih podloga prije ugradnje maginskih maltera na
betonske povrSine, narucioca i proizvodata »RAJZ« d.o.o0. Sarajevo, zadoveljava vrijednosti

deklarisane od strane proizvodala i moze da se koristi za predvidenu namjenu prema uputstvu

proizvodaca.

Sastavni dio IzvjeStaja br. 5.4-105-27/23 od 27.11.2023. godine je Zakljucak.

Prikazani rezultati se odnose iskljudivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu vjerodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavoika
Laboratorije. Izvjeitaj se ne smije umnoZzavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za
ispitivanje materijala.

Ovaj izvjeStaj vaZi tri godine, tj. od 27.11.2023. do 27.11.2026. godine.
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