INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO, GRADEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.0. Tuzla,
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IZVIESTAJ Br.5 4-112-05/24
O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA »BT-GIPSOFLEX«

(—hig 1fi;f'

~EESSEREGT T

Ljepilo na bazi gipsa, karbonatnog punila i specijalnih aditiva

I. OPSTI PODACH

NARUCILAC ISPITIVANJA: »RAIZ« d.o.o. Sarajevo
Garovei bb. 71240 Hadziéi,
Bosna i Hercegovina
NARUDZBA (UGOVOR) BROJ: _007 od 13.03.2024, godine
NAZIV PROIZVODA: _BT-GIPSOFLEX
PROIZVODAC: ‘P‘ JZ” d.0.0. Sarajevo
NAMIEN A }’R(A,?;‘-’{ YDA _/ ¢ E':‘j[imgc gips-kartonskih ploga na zidne povrsine
DATUM UZORKOVANIA: 03.2024, o. dostavio Naruulau ispitivanja

SIFRA UZORKA: 32405

KOLICINA UZORKA: .
DATUM ISPITIVANIA: 2 EV
ISPITANO PREMA STANDARDIMA:

‘. 2024, - 13 05.2024. godine
S EN 1015-1:2004; BAS EN 1015-1/A1:2008;
L‘*» EN 1015- ‘5 2004; BAS EN 1015-3/A1:2008;
BAS EN 1015-3/A2:2008; BAS EN 1015-7- 2004;
BAS EN 1015-8:2002; BAS EN 1015-10:2018;
BAS EN 1015-11:2002; BAS EN 1015-11/A1: 2008;
BAS EN 1015-12:2018; BAS EN 1015-18:2004
_14.05.2024. godine

DATUM IZDAVANIA 1ZVIESTAJA:

IL REZULTATI ISPITIVANJ A

, ; REZULTATI
OSOBINA ISPITIVANJA STANDARD
ZAPREMINSKA MASA
- u nasutom stanju 1146 kg/m?
- u zbijenom stanju 1625 kg/m?® BAS EN
- u ofvrslom stanju nakon 28 dana 1015-10:2018
epruvete 4x4x16 1449 kg/m*
KONZIST ?171‘4&( ‘AI_I-,Iﬁ.‘1 B BAS EN
(temperatura vazduha 20 + 2°C) 1015-3:2004
(temperatura vode 20 + 2°C) BAS EN
, 1015-3/A1:2008
RAZASTIRANJIE 170 mm BAS EN
- vodovezni faktor (V/LD) 0.283 1015-3/A2:2008
CVRSTOCA EPRUVETA URADENIH OD .Savojma | Pritisna BAS EN
MALTERA: N/mm® N/mm? 1015-11:2002
- nakon 7 dana ¢,98 1,95 BAS EN
- nakon 28 dana i 1,92 1,54 1015-11/A1:2008

ledanje 4 VA
Datune: 04 5 2007

xila) se ne smije reproducirati ez pismenogx odobrenja Laboratorije

Strana 2 od 3




INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO, GRADEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla,
GIT l:alir<:r1|l:'\}_:"ijzi za ispitivanje gradevinskih materijala

i fon: +387 (0) 35 258-083; 23

net.ba; web adresa; www.ir

-085; FAX: +387 (0) 35 258-089 OBR 5.4-112
stiut-git.ha

OSOBINA ; REZULTATI
|

Prionljivost maltera na podlogu od betona - PULL min. 0,85 MPa
OF TEST | max. 1.25 MPa 10{3;\15,,?31 ’
B | o srednja 0,99 MPa o

Granulometrijska analiza, suho i mokro prosijavanje:|_ prolaz kroz sito u %

SUHO MOKRO
prosijavanje | prosijavanje

Otvori sita:

4,0 mm . o . - BAS EN
2,0 mm 100 % 100 % 1015-1:2004
1,0 mm 9881 % | 98.92% BAS EN
0,50 o 8910% | 89.889% | 1015-1/A1:2008
0,25 mm 75,26 % 7577 %
0,125 mm 57,87 % 58,96 %
0,063 mm L 40,19 % 43,24 %
Sposobnost zadrzavanja vode 99,61 %

BAS EN
1015-8:2002
BAS EN
1015-18:2004

Sadr?aj zraka t BAS EN
‘ o
| 2% 1015-7:2004

Ka iiam-l1‘1_":;5:’;1&?:':‘*:?:5(: o B
priama upojnost ve 0,1354 kg/m* min®?

1L ZAKLJUCAK

divanja - dobre prionjivosti za podlogu, savojne i pritisne Cvrstoce,

Na osnovu dobijeni
konzistencije, sposobnosti zadrzavanja vode, kapilarne upoinosti vode 1 sadrZaja zraka

cakliuéuje se

da navedeni proizvod ,,BT-GIPSOFLEX* namijenjen za liepljenje gips-kartonskih plo¢a na zidne

povriine, narucioca i proizvodaga “RAJZ” d.o.0. Sarajevo, zadovoljava vrijednosti deklarisane od

strane proizvodaca i moZe da se koristi za predvidenu namjenu prema uputstvu

Sastavni dio Izvjeitaja br. 5.4-112-05/24 od 14.05.2024. godine je Zakljuéak,

Prikazani rezultati se odnose iskijuc¢ive na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost
u pogledu vjerodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvriemo u prisustva predstavnika
Laboratorije. [zvjeitaj se ne smije umnofavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za
ispitivanje materijaia,

Ovaj izvjeStaj vaZi tri godine, tj. od 14.05.2024. do 14.05,2027. godine.

ISPITALI RUKOVODILAC LABES

VA B
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- kraj izviestaje -
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