Glf INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO, GRAPEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o0. Tuzla,
Laboratoriia za ispitivanje gradevinskih materijala
Kogino 29, telefon: +387 (U) 35 258-083: 758-085; FAX: +387 (0) 35 258-089 OBR 7.3-99

e-mail: tzgiti ibnetba: web adresa: wa w.nstiut-gitba

IZVJESTA J broj: 7.3-99-01/24
O ISPITIVANJU KVALITETA

»BT-MegaFlex 500 Cl«

Fleksibilno tankoslojno ljepilo na bazi cementa,
polimernog veziva, punioca i aditiva

PROIZVODAC: »RAJZ« d.o.0. Sarajevo
Garovei bb, 71 240 Hadziéi
Bosna i Hercegovina

RUKOVODJLAC
A ©)

Hasan Hadzié, M

Tuzla, 14.05.2024, godine

lzdanje | [zviestaj se ne smije reproducirati bci@ismenog odobrenja Laboratorije Strana 1 od 4
Datum: 30.06.2023.




o GllT

S S RO BT TR ISR
IZVIESTAJ
O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA. »BT-MegaFlex 500 C1%

Fleksibilne tankoslojno liepilo na bazi cementa, polimernog veziva, punioca i
aditiva

Br. 7.3-99-01/24

I. OPSTI PODACT

NARUCILAC ISPYTIVANJA: »RAJZ« d.o.0. Sarajevo
Garaved bb, 71 240 Hadziéi
Bosna i Hercegovina
001 3.032024. god.

NARUDZBA /UGOVORBROJ:

NAZIV PROIZVODA:
PROIZVODAC:
NAMJENA PROIZVODA:

DATUM UZORKOVANJA:

SIFRA UZOREA:

KOLICINA UZORKA:

ISPITANQ PREMA STANDARDIMA.-
DATUM IZDAVANJIA IZVIESTAJA:

IL REZULTATIISPITIVANJA

I1-1) Cvrstoca prionljivesti (pull-off test) BAS EN 12004-2:2018. tatka 8.3

Broj mjerenja ; Adleezmnaai\;ryégg; s Tip loma
S A X A=50%
- S RO 1Y &1 A=T0%
3 - 09713 A=50%
4 I R A=50%
N 5 1 1,066 A=50%
T—— _ Prosjek: | 1,33 :
Napomena:

A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plo¢ica)

11-2) Cvrstoéa priondjivosti (pull-off test) nakon potapanja u vodu BAS EN 12004-2:2018

Datum: 30.06.2021

?
tatka 8.3 S
| Adhezioma évrstoéa (Pull-off)
Broj mjerenja ' nakon potapanja v vodu Tip loma
' (N/mm?)
AN A 7 A=50%
A T T A=40%
] 5 0,840 A=30%
4 o 0,730 A/B=50%
) D 1.048_ A/B=60%
| B o8 :
Napomena:
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plodica)
tzdanje i o .'_“igx._ics?:itaj se ne smije reproducirati bez pismenog odobrenja Laboratorije Strana 2 od 4



Gl

I1-3) Cvrstoca prionijivosti (pull-off test) nakon temperaturnog dejstva N g et
BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.3

Adheziona Evrstoéa (Pull-off)
Broj mjerenja nakon termickog udara Tip loma
(N/mm?)
o [ 0,780 A=50%
- 2 B b 0,890 A=70%
i —_— . 0860 A=30%
. b 0920 A=50%
- - . -..1,008 A=50%
_ Prosjek: 089 . -
Napomena:

A - kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plogica)

I1-4) Cvrstoéa prionljivosti (pull-off test) nakon ciklusa smrzavanja odmrzavanja
BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.3

. Adheziona évrsioa (Pull-off)
Broj mjerenja ‘ RAK) cik}.u;sa smr.zavan}a Tip loma
odmirzavanja
. (/mm?)
— . . 0,608 A/B=60%
B | 0,725 A/B=75%
LSS S T A=35%
— 4 0.684 . A/B=50%
- 0,925 A=50%
o Prosjek: | v —— -
Napomena:
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (Jjepilo-plogica)
I1-5) Open time: Cvrstoda prionljivosti (pull-off test) u vremenu
BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.1 =
| Adheziena Evrstoéa
Mjerenje u potezanjem (Pull-off) nakon
Broj mjerenia vremenu termitlrog udara Tip loma
{(mmim) (srednje vrijednosti)
! (N/mm?)
1 L1323 A=60%
2 10 1,091 A=50%
3 2 1 0,654 A/B=70%
| 4 30 0410 A/B=100%
Napomena: -
A —kohezioni lorn u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-ploica)
I1-6) Deformcija pri klizanju BAS EN 12004-2:2013, tatka 8.2
Broj mjerenja | Potetno mjerenje Mjerenje nakon 20 min Klizanje
(mirn) (man) (mm)
1 2520 25,53 0,33
2 2520 2541 0,21
R ) 3546 0,26
- R R 027
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OBR 7,3-99
NL.ZAKLJUCAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja- &vrstoée prionljivosti, Evrstoce prionljivosti nakon

potapanja u vodi, ¢vrstode prionljivosti nakon temperaturnog dejstva, Cvrstoce prionljivosti
nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja, OPEN TIME:&vrstoca prionljivosti u vremenu i
deformacije pri klizanju

zakljuluje se

da navedeni proizvod ,,BT-MegaFlex 500 C1% koji se upotrebljava za lijepljenje zidnih
keramickih plocica u enterijerima na podlogs od betonz i ma ltera, naru€ioca i proizvodada “RAJZ”
d.o.0. Sarajevo, zadovoljava klasu C1 deklarisanu od strane proizvodada i moZe da se koristi
za predvidenu namjenu prema uputstvu proizvodata.

Sastavni dio TzvjeStaja br. 7.3-99-01/24 od 14.03.2024. godine je Zakljudak.

IV. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prikazani rezultati se odnose iskljucivo na ispiiani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
vjerodostojnosti vzorkovanja osim ako je izvrieno u prisustvu predstavrika Laboratorije Instituta GIT.
Izvjestaj se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
Ovaj izvjeStaj vaii tri godine, 1. od 14.05.2024. do 14.05.2027, godine.

JSPITAO RUKOVODILAC
i 2 { - WS .
| N~ .',fl - sy %g .
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Almir Selimovié, d f'»E.i.gf}i'. grad. Hasan Hadzié¢, M
4
- kraj izvjestaja -
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